
  

 

ガードペイント追跡調査報告書 

                             2017年 3月 21日 

 

 

現  場 ： 新潟県村上市（一般国道３４５号板貝橋） 

竣  工 ： 1984年 

点  検 ： 2015年 

仕  様 ： ガードペイント C-1002工法 

 

                        

                      1985年建設省総合プロジェクトとして行った試験施工写真 

                      ガードペイント施工は左から 2番目ゴム弾性は維持して 

                      健全状態であった。（32年経過） 

                      他社は堅い塗膜でクラックの発生・チョウキング現象が見ら 

                      れた。橋自体の調査結果は判定区分Ⅱである 

                      この面は海側です。  

                       

 

 

 

 

 

 

                       この写真は山側で 2社の塗料が施工されていた。 

 


